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COMBIDIC-2K-CLASSIC - dwuskfadnikowa,
anionowa masa bitumiczna z wypetniaczem
poliestrowym, bezspoinowa, mostkujaca rysy
przeznaczona do wykonywania elementow
konstrukcji w obszarze gruntu, np. $cian piwnic,
fundamentéw, ptyt fundamentowych

COMBIDIC-2K-PREMIUM - dwuskfadnikowa,
anionowa masa bitumiczna, zawierajaca wy-
petniacze reaktywne, niezawierajaca rozpusz-
czalnikdw; bezspoinowa, mostkujaca rysy, od-
powiednia do stosowania na typowe podtoza
budowlane, przeznaczona do wykonywania
elementéw konstrukcji w obszarze gruntu, np.

scian piwnic, fundamentéw, ptyt fundamento-
wych, charakteryzuje sie wysoka odpornoscia
na ci$nienie, moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewnatrz jednocze$nie odznacza sie szybkim
wysychaniem

AQUAFIN-RS300 - bardzo elastyczna, wigzaca
hydraulicznie, samosieciujgca zaprawa uszczel-
niajaca; przeznaczona do wykonywania bez-
szwowych izolacji budowli w obszarze gruntu,
izolacji pod okfadzinami ceramicznymi, izolacji
powierzchni scian i posadzek w budynkach no-
wych i w trakcie przebudowy na betonowych
lub murowanych elementach konstrukcyjnych;

biuro@schomburg.pl

informacja techniczna:

tel. 24 253 17 22
krzysztof.banasiak@schomburg.pl
krzysztof.knop@schomburg.pl
informacja handlowa:

tel. 2425317 10
agata.boncela@schomburg.pl
adres firmy — str. xxx

odporna na mréz, promieniowanie UV oraz sta-
rzenie, wigze bez gruntowania, réwniez na ma-
towo-wilgotnych podtozach

AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa przezna-
czona do uszczelniania konstrukcji betonowych
i zelbetowych, w tym zbiornikéw na wode pit-
na, uzytkowa i morskg oraz podziemnych czesci
budynkéw i budowli; natozona na powierzch-
nie betonowa (zelbetowg) penetruje w gtab
betonu; zwiazki aktywne w zaprawie reaguja,
pod wptywem wilgoci, ze zwigzkami w betonie
i tworza nierozpuszczalne substancje krystalicz-
ne, uszczelniajace kapilary w betonie

Nazwa

COMBIDIC-2K-CLASSIC COMBIDIC-2K-PREMIUM

AQUAFIN-RS300 AQUAFIN-IC

Rodzaj

masa polimerowo-bitumiczna

mikrozaprawa cementowa

Rodzaj obciazenia

wilgo¢, woda bez cisnienia, woda pod cisnieniem zewnetrznym*,
woda pod cisnieniem wewnetrznym*

woda pod cisnieniem zewnetrznym,
woda pod ci$nieniem wewnetrznym

Sktad

anionowa masa
bitumiczna

anionowa masa bitumiczna
z wyptniaczem poliestrowym

piasek i cement,
dodatki nieorganiczne

dyspersja polimerowa,
cement specjalny, wypetniacze

Rodzaj podtoza

Wodoszczelnos¢ [MPa] > 0,075 (ci$nienie szczelinowe 1 mm) do 0,5 brak przeciekéw 13
beton o gestej strukturze,
mur: ceglany (cegta ceramiczna, piaskowo-wapienna), sptgirr]\I;Eh” J;I;It,rgg;\r;/ &ﬁzg{;a e beton

z betonu komorkowego, z pustakéw lub bloczkéw beonowych
i zuzlobetonowych, beton/zelbet

asfalt lany o klasie twardosci IC 10 (min. C 20/25)
i1C15, plyty gipsowo-kartonowe

i wiékienno-gipsowe

Temp. stosowania [°C] od +5 do +30 (dotyczy réwniez podtoza) od 0do +30 od +5 do +30 (dotyczy réwniez podtoza)
Przyczepnosc do podioza nie dotyczy > 1,0 N/mm? = 1,5 N/mm?
O.dpornoéc' na powsta- 52 > 075 do 0,40

nie rys w podtozu [mm] ! (uszczelnienie rys)
dogsgz;:?;‘i na dziatanie <4 po ok. 3 po 24
Reakcja na ogien klasa E

Srodowiska agresywne

Chemoodpornos¢ kwasy humusowe Srodowiska agresywne XA2 XA1, XA2 1 XA3
Kolor brazowy (sktadnik A), szary (sktadnik B) szary

Liczbe warstw 2 (plus warstwa gruntujaca) 1-2

Grubos¢ warstwy [mm] 3-4 - -

Zuzycie 4-5dm3/m? od 3,00 do 4,50 kg/m? 0,75-1,50 kg/m?
Czas zuzycia [min] 60 maks. 45 (temp. +23°C) 30-60 (temp. +23°C)

Czas naktadania kolejnej
warstwy

metoda Swieze na $wieze
lub $wieze na suche

druga warstwa na pierwsza,

od 2h do 4h gdy ta jest jeszcze wilgotna

Czas utwardzania [h]

48 ok. 24

ok. 72 (petne utwardzenie) -

Petne uzytkowanie

po 3 dniach _

Sposéb aplikacji

paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pompa $limakowa)

natrysk, wcieranie pedzlem natrysk, wcieranie pedzlem

Przechowywanie

od daty produkgji 12 miesiecy 6 miesiecy 12 miesiecy
9 . N ; . 10 (pojemnik 5 kg + worek 5 kg),

Opakowanie 30 dm? (pojemnik) ‘ 30 kg (pojemnik) 20 (pojemnik 10 kg + 2 worki po 5 kg) 25

Normy DIN 18195-4, DIN 18195-5, DIN 18195-6, DIN 18196-6

* warunkowo zgodnie z przypisem i odno$nikiem do normy w Instrukgcji technicznej nr art. 204912 i nr art. 2 04913
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